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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfithrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden, Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bavaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und gedndert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung giit fiir die Herstellung und Verwendung der
Kabelabschottung, "FLAMRO BK-Schott" genannt, als Bauteil der Feuerwiderstands-
klasse 5 80 nach DIN 4102-5'. Die Kabelabschottung verhindert flr eine Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch.

1.1.2 Die Kabelabschottung muss aus einem Verschluss der Bauteiléffnung unter Verwendung
von kissenférmigen Elementen nach Abschnitt 2 bestehen.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Kabelabschottung darf in mindestens 15 cm dicke Wénde aus Mauerwerk, Beton bzw,
Stahlbeton oder Porenbeton sowie in mindestens 15 cm dicke Decken aus Beton oder
Porenbeton mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbestdndig), Benennung
{Kurzbezeichnung) F 90-AB, nach DIN 4102-2% eingebaut werden.

1.2.2 Im Bereich der Kabelabschottungen mussen die Decken mindestens 20 cm dick sein
(s. Abschnitt 3.1.2).

1.2.3 Fir die Verwendung der Kabelabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfdhigen Unterdecke méglich ist, oder in leichten Trennwénden - ist die Anwendbar-
kelt gesondert nachzuweisen, z. B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

1.2.4 Die Abmessungen der Kabelabschottung (den lichten RohbaumaBen der Bauteildffnung
entsprechend) diirfen folgende MaBe nicht {iberschreiten
~ in Massivwénden: 70 cm (Breite} bzw. 40 cm (Héhe)

— in Decken: 40 cm (Breite); die Linge ist nicht begrenzt,

1.2.5 Die Dicke der Kabelabschottung muss in Wanden mindestens 25 ¢m und in Decken min-
destens 24 cm betragen.

1.2.6  Durch die Kabelabschottung diirfen Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Licht-
wellenleiter) mit Ausnahme von soeg. Hohlleiterkabeln hindurchgefiihrt werden. Die GriBe
des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht begrenzt.

Einzelne Leitungen aus Stahl- oder Kunststoffrohren fir Steuerungszwecke dirfen durch
die Kabelabschottung ebenfalls hindurchgefithrt werden, sofern ihr AuBendurchmesser
nicht mehr als 15 mm betrégt.

1.2.7 Die Kabeltragekonstruktionen {Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) dirfen durch die
Kabelabschottung hindurchgefithri werden, wenn sie aus Stahl-, Aluminium-~ oder Kunst-
stoffprofilen bestehen,

1.2.8 Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen als nach Abschnitt 1.2.6
dirfen nicht durch die Kabelabschottung hindurchgefiihrt werden.

1.2.9 Nachtrégliche Anderungen an der Kabelbelegung dirfen vorgenommen werden
{z. B. Nachbelegung; s. Abschnitt 5}.

1.2.10 Es ist sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicherheit des

angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall - nicht beeintrachtigt wird.

DIN 4102-9:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Begiffe,
Anforderungen und Prifungen
DIN 4102-2:1977-D5 Brandverhalten von Baustoffen und Bautellen; Bautelle; Begriffe, Anforderun-

gen und Prafungen
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2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzungen

2.1.1 Brandschutzkissen
Zum VerschlieBen der Bauteil6ffnung zwischen den Kabeln, den Kabeltragekonstruktionen
und der Offnungslaibung sind kissenférmige Elemente® (sog. Brandschutzkissen) zu ver-
wenden. Die Brandschutzkissen miissen aus einem in Kunststoffumhiillung verpackten,
flockenartigen Fllimaterial sowie aus Glasfasergewebe bestehen,

2.1.2 Aufieistungen
Fiir die Aufleistungen bei Decken mit einer Dicke unter 20 cm sind Streifen aus Kalzium-
silikatplatten, z. B. "PROMATECT-H" gemdB allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Nr. P-MPA-E-00-643, zu verwenden (s. Abschnitt 3.1.2).

2.1.3 Brandschutzmasse
Flr das VerschlieBen von Hohlrdumen darf die Ablationsbeschichtung "FLAMRO BMS" nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1300 verwendet werden
(s. Abschnitt 4.2.2).

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

2.2.1.1 Herstellung der Brandschutzkissen
Bel der Herstellung der Brandschutzkissen, "FLAMRO BK" genannt, sind die Baustoffe
gemaB Abschnitt 2.1.1 zu verwenden. Die Brandschutzkissen missen ca. 250 mm lang
und ca. 220 mm, 145 mm bzw. 60 mm breit und mit unterschiedlichen Mengen gefiillt
sein® (in 4 Gewichtsabstufungen zu ca. 990 g, 350 g, 210 g und 50 g).

2.2.1.2 Herstellung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 und 2.1.3
Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die Bestimmungen des jeweiligen Abschnitts
einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung

2.2.2.1 Kennzeichnung der Brandschutzkissen und der Brandschutzmasse

Die Verpackung der Brandschutzkissen und der Brandschutzmasse muss vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Ver-
ordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Jede Verpackungseinheit der Brandschutzkissen und der Brandschutzmasse fiir Kabel-
abschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss einen Aufdruck
oder Aufkleber mit folgenden Angaben erhaklten:

-~ Brandschutzkissen "FLAMRO BK" flr Kabelabschottung "FLAMRO BK-Schott”
(mit Kennzeichnung fiir die Grifie)
bzw. Brandschutzmasse "FLAMRO BMS"

- Ubereinstimmungszeichen (J-Zeichen) mit

— Name des Herstellers
-~ Zulassungsnummer: Z-19.15-458

- Herstellwerk
- Herstellungsjahr: ....

Aufbau und Zusammensetzungen sind beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt.
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2.2.2.2

2.2.2.3

2,23

2.3
2.3.1

2.3.2

Kennzeichnung der Kalziumsilikatplatten

Die Kalziumsilikatplatten miissen entsprechend den Bestimmungen des jeweils erieilten
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses gekennzeichnet sein.

Kennzeichnung der Kabelabschottung

Jede Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Kabelabschettung "FLAMRO BK-Schott"
der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach Zul.-Nr.: Z-19,15-458

- Name des Herstellers der Kabelabschottung

- Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweiis neben der Kabelabschottung am Bauteil zu befestigen.
Einbauanleitung

Fir die Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss der
Antragsteller eine Einbauanleitung erstellen und dem Verarbeiter zur Verfligung stellen,
die mindestens folgende Angaben enthalten muss:;

- Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Kabelabschottung eingebaut werden
darf,

- Grundsatze fiir den Einbau der Kabelabschottung mit Angaben (ber die dafiir zu ver-
wendenden Baustoffe (z. B. Brandschutzkissen, Aufleistungen, Brandschutzmasse),

-~ Anweisungen zum Einbau der Kabelabschottung,

- Hinweise auf zul3ssige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
-~ Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,

- Hinwelse auf zuldssige Anderungen (z. B, Nachbelegung).

Ubereinstimmungsnachweis

Alilgemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Brandschutzkissen nach Abschnitt 2.2.1.1 mit
den Bestimmungen gieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Her-
stellwerk mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer
Erstprifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle fiir Bau-
produkte erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Brandschutzkissen ist eine werkseigene Produktionskontrolle
einzurichten und durchzuflihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vem
Hersteller vorzunehmende kontinuvierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit
der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Felgenden aufgefilhrien
MaBnahmen einschlieBen:

- Prifung, dass filr die Herstellung der Brandschutzkissen ausschlieBlich die in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden;

- Prifung der Filllmenge der Brandschutzkissen mindestens einmal je Herstellungstag
bei standiger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtsténdiger Fertigung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Brandschutzkissen bzw. des Ausgangsmaterials
- Art der Kontrolle oder Prifung
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3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2
3.2.1

- Datum der Herstellung und der Priifung der Brandschutzkissen bzw. des Ausgangs-
materials

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtshehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverzilgtlich die erforderlichen Ma8-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Brandschutzkissen, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Pritfung unverziiglich
zu wiederholen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Bauteile
Die Kabelabschottung darf in

- Wiénde aus Mauerwerk nach DIN 1053-1%, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10455
oder Porenbeton-Baupiatten nach DIN 4166° oder

- Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045% cder aus Porenbeton gemadi
DIN 42237 und nach allgemeiner bauvaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.
Die Wénde und Decken missen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Wenn die Dicke der Decken im Bereich der Kabelabschottung weniger als 20 cm betrdgt,
sind rings um die Schottéffnung Aufleistungen aus mindestens 150 mm breiten Streifen
aus Kalziumsilikatplatten nach Abschnitt 2.1.2 mit Hilfe von Stahlschrauben in Absténden
<25cm -jedoch mit mindestens 2 Schrauben je Leiste - rahmenartig auf die
Deckenoberflache so aufzubringen, dass die unmittelbar an die Kabelabschottung angren-
zende Deckendicke mindestens 20 cm betrdat (s. Anlage 2).

Die Abmessungen und die Mindestdicke der Kabelabschottung miissen den Bestimmungen
der Abschnitte 1.2.4 und 1.2.5 entsprechen.

Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteildffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss mindestens 20 cm betragen.

Er darf zwischen zwei benachbarten Kabelabschottungen nach dieser allgemeinen hauauf-
sichtlichen Zulassung bis auf 10 ¢m reduziert werden, sofern diese nicht groBer als
20 cm % 20 cm sind.

Kabel und Kabeltragekonstruktionen

Der gesamte zulassige Querschnitt der Kabel nach Abschnitt 1.2.6 (bezogen auf den
jeweiligen AuBendurchmesser), die durch die Kabelabschottung gemeinsam hindurchge-
fiahrt werden dirfen, ergibt sich in Abhéngigkeit von der jeweiligen Griie der Rohbaudff-
nung unter Beachtung der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere

DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausfdhrung (in der jewsits geltenden Ausgabe}

DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfihrung (in der jewells geltenden
Ausgabe)

DIN 4166: Porenbeton Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten {in der jeweiis gelten-
den Ausgabe)

DIN 4223: Bewehrte Dach- und Deckenplatten aus dampfgehértetemn Gas- und Schaumbe-

ton; Richtlinien fiir Bemessung, Herstellung, Verwendung und Profung (in der
jeweils geltenden Ausgabe)
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3.2.2

3.2
3.31

3.3.2

3.3.3

4.1
4,1.1

4,1.2

4,1.3

beziiglich der erforderlichen Mindestabstinde zwischen den einzelnen Kabeln; er darf
jedoch nicht mehr als 60 % der Rohbaudffnung betragen.

bie zu Kabellagen zusammengefassten und ggf. auf Kabeltragekonstruktionen verlegten
Kabel sind so anzuordnen, dass ein mindestens 5 cm hoher bzw. 5 cm breiter Arbeitsraum

— zwischen den einzelnen Kabellagen sowie
— zwischen der Offnungslaibung und den oberen Kabellagen
verbleibt.

Die Kabeltragekonstruktionen bzw. Kabel diirfen seitlich an der Offnungslaibung anliegen,
und zwischen den untersten Kabeltragekonstruktionen bzw. Kabeln und der Offnungs-
laibung muss ein 1 cm hoher Arbeitsraum verbleiben (s. Anlagen 1 und 2}.

Die Kabeltragekonstruktionen nach Abschnitt 1.2.7 diirfen durch die Kabelabschottung
hindurchgefiihrt werden, wenn ihre Befestigung am umgebenden Bauwerk zu beiden
Seiten der Kabelabschottung nach den einschldgigen Regein erfolgt. Die Befestigung muss
so ausgebildet sein, dass im Brandfall eine zusétzliche mechanische Beanspruchung der
Kabelabschottung nicht auftreten kann.

SicherungsmaBnahmen

Um zu verhindern, dass die Brandschutzkissen nach Abschnitt 2.2.1.1 von Unbefugten
aus den Kabelabschottungen entnommen werden, sind diese gegebenenfalls z. B. mit
Maschendraht zu sichern, der iiber die Oberfldchen der Kabelabschottungen gespannt und
auf den angrenzenden Wénden angedUbelt wird {s. Anlagen 1 und 2).

Bei Kabelabschottungen in Decken ist vor dem Einbringen der Brandschutzkissen an der
Peckenunterseite ein entsprechend zugeschnittenes Stahldrahtgitter (Maschenweite
50 mm x 50 mm, Stabdurchmesser 5 mm, Knotenpunkte verschweiBt) mit geeigneten
Stahldiibeln ais Sicherung gegen Herausfallen zu befestigen.

Die Deckenabschottungen sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das Befre-
ten, durch geeignete MaBnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder Abdeckung
mittels Gitterrost).

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Einbau der Brandschutzkissen

Vor dem VerschlieBen der Restéffnung ist zu priifen, dass die Belegung der Kabelabschot-
tung den Anforderungen der Abschnitte 1.2.6 bis 1.2.8 sowie Abschnitt 3.2 entspricht.

Bei Kabelabschottungen in Decken sind vor dem Einbringen der Brandschutzkissen Gitker
gemdB Abschnitt 3.3.2 anzuordnen.

Wenn die Dicke der Decken weniger als 20 cm betrdgt, sind Aufleistungen gemaf
Abschnitt 3.1.2 anzuordnen. Die Vorschotts dirfen wahlweise an der Deckenober- oder
~unterseite angeordnet werden.

Die Bauteildffnung zwischen den hindurchgefithrten Kabeln und Kabeltragekonstruktionen
sowie der Offnungslaibung ist vollstdndig mit Brandschutzkissen nach Abschnitt 2.2.1.1
auszufillen (s. Anlagen 1 und 2).

Die Brandschutzkissen sind sowochl bei Wand- als auch bei Deckenabschottungen hori-
zontal liegend und schichtweise versetzt so einzubauven, dass unter Verwendung von
Brandschutzkissen unterschiedlicher Flllmengen insbesondere auch alle Zwickel zwischen
den Kabeln, zwischen den Kabeln und den Kabeltragekonstruktionen sowie die Fugen
zwischen den Kabeltragekonstruktionen und den Offnungslaibungen und zwischen
aneinanderstoBenden Kabeltragekonstruktionen Uber die ganze Schottdicke dicht
verstopft werden und alle hindurchgefiihrten Teile dicht umhiillt sind. : '
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4.1.4

4.1.5

4.2
4.2.1

4.2.2

4,2.3

4.3

4.4

5.1

5.2

Prof. Hoppe

Die einzelnen Zwickel zwischen den Kabeln brauchen dann nicht mit Brandschutzkissen
nach Abschnitt 2.2.1.1 verschlossen zu werden, wenn parallel verlaufende, dicht anein-
ander liegende Kabel mit AuBendurchmessern von maximal 22 mm in héchstens 2 Lagen
angeordnet sind.

Fur die Ausfilhrung der Kabelabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauan-
leitung des Antragstellers zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3),

Kabel und Kabeltragekonstruktionan

Falls Kabeibiindel durch die Kabelabschottung hindurchgefiihrt werden, die aus parallel
verlaufenden, dicht gepackten und miteinander fest verschniirten, verndhten oder ver-
schweiBten Kabeln bestehen, brauchen die darin befindlichen Zwickel nicht mit Baustoffen
ausgefilllt zu werden, sofern die AuBendurchmesser der einzelnen Kabel des Bindels nicht
gréfer als 22 mm sind und der Gesamtdurchmesser des Kabelbiindels nicht mehr als
10 ¢m betrégt.

Bel Verwendung von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohi-
profilen sind die Holme anzubohren und mit der Brandschutzmasse nach Abschnitt 2.1.3
im Bereich der Kahelabschottung vollstindig auszufiillen,

Bei Einbau der Kabelabschottung in Wénde sind die ersten Halterungen (Unterstiitzungen)
der Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen beidseitig der Abschottung in einem Abstand
< 10 ¢cm anzuordnen. Die Halterungen missen in Ihren wesentlichen Teflen nichtbrennbar
(Baustoffklasse DIN 4102-A)? sein {s. Anlage 1).

SicherungsmaBnahmen

Die Kabelabschottungen sind gem&B den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.3 gegen Beschéadi-
gung zu sichern.

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der die Kabelabschottung {Zulassungsgegenstand) herstellt, muss fiir
jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er bescheinigt,
dass die von ihm ausgefithrte Kabelabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster fir diese Bescheinigung siehe
Anlage 3). Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an
die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhdndigen.

Bestimmungen fir Nutzung und fiir Nachbelegung

Werden durch Herausnahme von Brandschutzkissen Offnungen fiir nachtraglich zu ver-
legende Kabel geschaffen, sind die verbleibenden Hohlrdume in gesamter Schottdicke mit
den Brandschutzkissen nach Abschnitt 2.2.1.1 volistindig so auszufiillen, dass der
bestimmungsgeméBe Zustand der Kabelabschottung wieder hergestellt ist.

Bei Neuinstallation von Kabeltragekonstruktionen sind die Bestimmungen des
Abschnitts 4.2.2 zu beachten.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bautellen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen uad Prifungen
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Schnift A

W Sicherung gegen

unbefugtes
Herausnehmen

der Brandschutzkissen
JLAMRO BK*

z.B. Maschendraht

1

A

\\

=200 |40
no

gl 2
M Al d % f
i/ '.I}. ZeseslS e - ! Z x
Ll 41 h!gihér Stahlbetondecke
: ~ 50x 50 mm
Aufleistung z.B. Kabeltragekonstruktionen
- Promatiect H"
- ,Promatect L”
Draufsicht
1 |
o \ l max. Hohen der
Lﬁ ; . 4 cheﬂngen
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M T 00D 1T e ot :
[ - )
T Gyl Tl
o I
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tam-{ﬁ@? 20y 4 HzoLnunbegrenzi 20
A 1
a = Mindestarbeitsraum = 50 mm
Malle in mm
Kabelabschotftung "FLAMRQO BK-Schott" Anlage 2

der Feuerwiderstandskiasse S 80 nach DIN 4102-9
- Deckenabschottung -

zur Zulassung
Nr. Z-19.15-458
vom 14.08.2009




Z29942.09

Ubereinstimmungsbestatiqung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat

— Baustelle bzw, Gebaude:

— Datum der Herstellung:

— Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung(en): .....

Hiermit wird bestétigt, dass

— die Kabelabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse S..
und Decken*’ der Feuerwiderstandsklasse F ... hin
fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimn lgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.15-.... des Deiits iftits fiir Bautechnik
vom .... (und ggf. der Bestimmungen der Ande

.. ) hergestellt und eingebaut sowie gekenn

- die fiir die Herstellung des Zul
entsprechend den Bestimmunger
gekennzeichnet waren.

meinen bauaufsichtlichen Zulassung

*) Nichtzutreffend

--------------------------------------------------

{Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weltergabe an die
zustandige Bauaufsichisbehdrde auszuhandigen.)

Anlage 3
Kabelabschottung "FLAMRO BK-Schott™
zur Zulassung

der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 Nr. 7-19.15-458
- Ubereinstimmungsbestatigung - vom 14.08.2009




